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L’examen Raman au travers d’un microscope (« micro-spectromètrie Raman ») permet une analyse spécifique d’un matériau en différents endroits, dans les plans horizontaux (résolution  maximale 0.5m) ou verticaux (résolution ~3mm si la matière est transparente, examen en surface, 50nm si le composé est fortement coloré). Des cartographies peuvent être dréssées.

